
 فهرست مراجع آزمون کتبی 

 ملی  عنوان استاندارد  موضوع   ردیف
شماره 

 استاندارد ملی 

 389 ( 1399ی سیمان پرتلند )هاویژگی  سیمان   1

 3432 ( 1380ی سیمان پرتلند پوزولانی )هاویژگی  سیمان  2

 3517 ( 1373) یاسرباره  ی هامان یس  یهای ژگ یو سیمان  3
 392 ( 1400روش آزمون ) -تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی با سوزن ویکات –سیمان سیمان   4

 11895 (1388روش آزمون )-تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی-سیمان  سیمان   5

 393 (  1383تعیین مقاومت فشاری و خمشی روش آزمون ) –سیمان  سیمان   6

 18807 (1393) ی نرم نییتع-6قسمت -مانی آزمون س یها روش سیمان  7
 302 ( 1392)   هاویژگی   –های بتن سنگدانه  سنگدانه   8

 11267 ( 1394آیین کار )  -ها نمونه برداری از سنگدانه -سنگدانه سنگدانه   9

 7146 ( 1399کار) آیین –ی سنگدانه تا اندازه آزمون  هاکاهش نمونه  –سنگدانه  سنگدانه   10

 13939 ( 1389ایین کار ) -ی آزمایشگاهی  های کاهش نمونه هاروش  - سنگدانه  سنگدانه   11

 4983 ( 1401روش آزمون ) –مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن –هاسنگدانه  سنگدانه   12

 4977 (1401روش آزمون ) –ی ریز و درشتها بندی سنگدانه  دانه –هاسنگدانه  سنگدانه   13

 446 ( 1400) روش آزمون  -ی معدنی با شستشو ها ( در سنگدانه 200میکرومتر )نمره  75تعیین مواد ریزتر از الک   -هاسنگدانه  سنگدانه   14

 11269 ( 1393روش آزمون )-ی هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشتهای دراز،دانههادانه -ی پهن هادانه -سنگدانه سنگدانه   15

 448 ( 1393روش آزمون )-مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس  -  هاسنگدانه  سنگدانه   16

 8447 ( 1396روش آزمون ) -اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس   مقاومت سنگدانه درشت بزرگ -  هاسنگدانه  سنگدانه   17

 4980 (1396روش آزمون ) -ریز تعیین چگالی، چگالی نسبی )وزن مخصوص( و جذب آب سنگدانه   -سنگدانه سنگدانه   18

 4982 (1396روش آزمون ) -درشت سنگدانه تعیین چگالی، چگالی نسبی )وزن مخصوص( و جذب آب   -سنگدانه سنگدانه   19

 449 ( 1395)  روش آزمون-  میزیمن ا ی میسلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سد- سنگدانه  سنگدانه  20
 1-2930 (1392) الزامات مشترک -1قسمت -بتن، ملات و دوغاب  یها ی افزودن مواد افزودنی   21

 2-2930 ( 1392)   هاویژگی  - ی بتن هاافزودنی  -2قسمت -ی بتن، ملات و دوغاب ها افزودنی  مواد افزودنی   22

 13278 ( 1399) ها ویژگی  -ی سیمانی  هادوده سیلیس )میکروسیلیس( مورد استفاده در مخلوط  مواد افزودنی   23

 6044 ( 1397)  هاویژگی   -آماده بتن  بتن تازه   24

 14748 ( 1390آب اختلاط بتن ) بتن تازه   25

 581 ( 1393ی بتن در آزمایشگاه آیین کار )هاساخت و عمل آوری آزمونه  -بتن  بتن تازه   26

 1-3201 ( 1388نمونه برداری )1-قسمت  -بتن تازه   بتن تازه   27

 2-3203 (1386روش آزمون ) -تعیین روانی به روش اسلامپ  -قسمت دوم   -بتن تازه   بتن تازه   28

 6-3203 ( 1397روش آزمون )–: چگالی  6قسمت  -بتن تازه   بتن تازه   29

 3823 ( 1395روش آزمون )-اندازه گیری هوای بتن به روش حجمی  -بتن آماده  بتن تازه   30

 15904 ( 1397روش آزمون ) - شده به روش فشاری مخلوط تعیین مقدار هوای بتن تازه  -بتن تازه  بتن تازه   31

 11268 ( 1399روش آزمون ) -شده با سیمان هیدرولیکی گیری دمای بتن تازه مخلوط  اندازه -بتن بتن تازه   32

 1-1608 ( 1393)هاو قالب   هاشکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه - 1قسمت-بتن سخت شده بتن سخت شده   33

 2-1608 ( 1393ی مقاومت )هابرای آزمون  هاساخت و عمل آوری آزمونه- 2قسمت-بتن سخت شده بتن سخت شده   34

 3-1608 ( 1393روش آزمون )-  هاتعیین مقاومت فشاری آزمون  - 3قسمت-بتن سخت شده بتن سخت شده   35

 15427 ( 1396)روش آزمون   -چگالی، جذب آب و حفرات - بتن سخت شده بتن سخت شده   36

 Code120-2 ( 1400) 3فصل  -آیین نامه بتن ایران   مشخصات مصالح بتن  37

 Code120-2 ( 1400) 5فصل  -آیین نامه بتن ایران   مبانی طرح مخلوط بتن  38
 


